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Informacija po analizie:

Bitum drogowy po TU Marki 70/100 CTb EN12591-2010

Ne certyfikatu: 1853

Ne Lab wskaznik

|Temperatura migknienia,

|Koicowa penetracja,%

'Podwyzszona temperatura migknienia, ° C

|Zmiana masy,%

iTemperatura zaptonu w otwartym tyg.,- -".C

|Indeks penetracii

|Din lepkos$ci. w temperaturze _60 °C,Pa*s

Temperatura kruchosci, °C
Kinem. vyazkost' pri 135°S, mm2/s

|Rozpuszczalnik w chloroformie lub w tol.

Norma

zakres 70-100
zakres 43,0 - 51,0
_nie mniej 46

-nie wyzej 9,0

nie wiecej 0,80

nie nizej 230
nie mniej 99,00

zakres-1,56- 0,7

nie nizeje 90
|nie wyzej -10
|nie nizej 230

FACT
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