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Informacia po analizie:

Bitum drogowy wg TU Marki: 50/70 CTBE EN 12591-2010
_Necertyfiaktu: 1819

Ne |Lab| Wskaznik Norma
|| ]
1m Penetracja przy 25°C, 0,1 mm zakres 50- 70
2|m | Temperatura mieknienia, zakres 46,0 - 54,0
3/m Koncowa penetracja,% nie mniej 50

4 M Podwyzszona temperatura migknienia, ° C  Nie wyzej 9,0

5.M Zmiana masy,% 'nie wiecej niz 0,50
6.M Temperatura zapionu w otwartym tyg., °C 'Nie nizej 230
7'M Rozpuszczalnik w chloroformie lub w tol. nie mniej 99,00
8.M Indeks penetracji ;zakresu -1,5- 0,7 -
9.M .Din Iepk_oéE:i. w témperaturze 60°C,Pa*s :nie nizej 145

10.M ITemperatura kruchosci, °C 'Nie wyzej -8

11/m Kinem. vyazkost pri 135°S, mm2/s Nie nizej 295
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